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Beschichtete Audi RS 6, Quattrogitter
Druck in rot, weif und titansilber

Das Prufergebnis bezieht sich ausschliefilich auf die genannten Prif-
gegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors darf die-
ser Prifbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Soll vom Auftraggeber auf die Inanspruchnahme des Priiflabors hin-
gewiesen werden, muss die vollstandige Anschrift des Priflabors an-
gegeben werden,
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Mamms idrat C“Dr. Claus Schreiner
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Untersuchungen nach Volkswagen Konzernnorm TL 211

1 Prufgegenstand

Das Fraunhofer Institut fur Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung
(IFAM) hat fiir die Firma Wessendorf Systembeschichtungen GmbH Lackprifungen
nach der Volkswagen Konzernnorm TL 211 durchgefiihrt.

2 Aufgabenstellung und Durchfiihrung

Das IFAM ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und die Abteilung Lacktechnik und
Korrosionsforschung sind nach DIN EN I1SO 17035 akkreditiert. Die Abpriifung und
Bewertung erfolgte durch geschulte Mitarbeiter des IFAM.

Die Abprifung der Bauteile erfolgte nach den Vorgaben der Vorschrift Volkswagen
Konzernnorm TL 211 ,Lackierung auf KunststoffauRenteilen “

Folgende beschichteten Bauteile wurden gepriift:

- Quattrogitter Audi RS 6 mit Druck in rot
- Quattrogitter Audi RS 6 mit Druck in weil?
- Quattrogitter Audi RS 6 mit Druck in titansilber

Die beschichteten Proben wurden von der Firma Wessendorf Systembeschichtungen
GmbH dem Fraunhofer Institut far Fertigungstechnik und Angewandte Materialwis-
senschaft (IFAM) zur Verfiigung gestellt und fur 168 Stunden bei 23 °C und 55 % rel.
Luftfeuchtigkeit am IFAM konditioniert. Genauere Hinweise zum Lackaufbau sind
dem IFAM nicht bekannt.

In Absprache mit Wessendorf Systembeschichtungen wurden die nachfolgenden
Prafungen (Tabelle 1) durchgefiihrt:
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Untersuchungen nach PTL 7515

Tabelle 1 Priifszenarien und Eigeschaften

Pos. | Nr. Eigenschaft

1 2 Haftung

2.1 | Gitterschnittpriafung nach DIN EN 1SO 2409 mit Klebebandabriss

2.2 | Verhalten im Dampfstrahltest nach PV 1503

2 3 | Kondenswasserpriifung im Prifklima CH nach DIN EN 1SO 6270-2,
Prufdauer 240 h

3 9 | Verhalten im Temperaturwechseltest

5.1 | Warmelagerung

Lagerung in Umluft, 240h bei +90 +2 °C. Im Anschluss mindestens 30
min akklimatisieren bei Raumtemperatur

5.1.1 | Kaltelagerung

Nach der Warmelagerung ist mit denselben Proben die Kaltelagerung
durchzufithren. Prifdauer 24 h, Priftemperatur -40 +2 °C. Im An-
schluss mindestens 30 min akklimatisieren bei Raumtemperatur.

2.2 | Verhalten in Kalite, Lagerdauer 24 h

5.2.1 | Schlagversuch in Anlehnung an DIN ISO 4532, -40 +2 °C

4 6 Steinschlag nach DIN EN ISO 20567-1, Verfahren B

Bedingt durch die Bauteilgeometrie wurden alle Prifungen in Anlehnung an die Nor-
men aus Tabelle 1 durchgefiihrt.

Bei den Prufungen wurde wie vom Kunden gewiinscht jedes Bauteil einfach abge-
priift.

PB_110-1_1.1
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Untersuchungen nach Volkswagen Konzernnorm TL 211

4 Zusammenfassung

Die nachfolgende Tabelle 3 gibt einen Gesamtiberblick tiber die Beschichtungssys-
teme und deren Priifergebnisse wieder und die Ergebnisse werden farbig dargestellt.

Tabelle 3: Priifszenario und Auswertung

Pruf- | Prifmerkmal Einheit | Anforderun- Quattro- | Quattro- | Quattro-
vor- gen gitter gitter gitter
schrift Druck in | Druck in | Druck in
rot weild titansilber
2 Haftfestigkeit
2.1 Gitterschnitt Gt <1
2.2 Dampfstrahltest Keine Ablé-
sung
3 Kondenswasser- Gt <1, keine
prifung Blasen etc.
5 Temperaturwech-
seltest
5.1 Waérmelagerung GT =1, keine
Veranderung
etc
5.1.1 Kéltelagerung GT =1, keine
Veranderung
etc
5.2 | Verhalten in Kalte
5.2.1 Schlagversuch Keine Ab-
platzungen
und Risse
6 Steinschlag Kennwert
<20

Erfallt die Kriterien nach Volkswagen Konzernnorm TL 211

| Erfilllt die Kriterien nicht nach Volkswagen Konzernnorm TL 211

Alle Audi RS 6 Quattrogitter erfilllen die Prifkriterien der Volkswagen Konzernnorm
TL 211.

Wir weisen darauf hin, dass sich die Prifergebnisse ausschlieflich auf die untersuchten Prifgegen-
stdnde beziehen. Der Prifbericht darf nur in Form und Inhalt unveréndert und vollstandig versffentlicht

werden.

Prifbericht KT A415399 Seite 5 von 5




